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Epoksidiné dvikomponenté hidroizoliacija

Epoksi

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudetis Epoksidine derva weber.tec 827/827S elastingi dviejy komponenty
hidroizoliaciniai misSiniai epoksidinés dervos pagrindy,
pasizymi dideliu cheminiu atsparumu netgi jvairios
koncentracijos rogstiniams ir Sarminiams tirpalams.

Konsistencija weber.tec 827 -
pusiau skysta,

weber.tec 827 S - .
pasta Savgbes

Skirti naudoti statiniy iSoréje ir viduje, drégnoms ir nuolat po
vandeniu esancdioms sritims, tokioms kaip baseinai,
komercinés virtuvés, laboratorijos, terasos. Misiniai
Tankis 1,3 kg/dm? weber.tec 827 S/ 827 naudojami kaip pagrindas plyteléms,
_— o weber.tec 827 S — dar ir kaip papildoma hidroizoliacija
TTPE . . o baseinuose uztepant aplink vamzdzius ir jlajas bei tvirtinant
Benipsiones SiElTE Vel ST 2o hidroizoliacines juostas kampuose ir sujungimuose. Tinka

24-48 valandy, . . o N .
gl iy iy montuojant lietvamzdzius ir jy jrangg balkonuose bei
visiskai iSdziUsta po 7 . . . .
terasose, sukimba su variu, plienu, plastiku.

Atsparumas Iki + 70 °C — sausas 5 =

temperatoroms karstis, iki + 40 °C —
Slapioms, po Tinkami pagrindai - sugeriantys, Svar0s mineraliniai
vandeniu esan&ioms pavirSiai, glazOruotos ir neglazdruotos plytelés bei lietas
sritims asfaltas. Naudojamas su gruntu weber.prim 807, gruntas

turi boti dar lipnus arba pabarstytas kvarciniu smeéliu.
GlazUruotos ir neglazoruotos keraminés plytelés, kurios yra
nuolat po vandeniu, turi boti tinkamai mechaniskai
Sandéliavimas Sausose patalpose pasiurkstintos, panasiai apdoroti reikia ir nerddijanéio plieno
erEIaless bei vario detales. Minimalus sukibimo stipris 1,0 N / mm2.

pakuotése 12 mén.
Produkto paruosimas naudojimui

NUO pagaminimo
datos. Saugoti nuo : - — —

| komponentg A pilamas komponentas B ir maiSoma iki
vienalytés maseés. Maisymo laikas — 3 min.

Salcio.

Norint klijuoti plyteles cementiniais klijais, pvz., weber.xerm
Produkto CE, ECI 858 (852), misinys i karto, dar $lapias, barstomas sausu
sertifikatas kvarciniu sméliu.



Vertikalivose arba horizontalivose pavirSivose weber.tec 827 S Sukuojamas su trikampio dantuko
i8lyginimo Sukomis ir tiesiogiai iSlyginamas, storis yra apie 0,8 - 1,5 mm. Antrame Zingsnyje (ne
anksgiau kaip po 24 valandy, ne véliau kaip trecig dieng) dar 0,4 - 0,5 mm.

Minimalus bendras sluoksnio storis:

Prekybiné virtuvé (virimo / drenaZo zona) ir baseinas: maziausiai 2,0 mm.

Komerciné virtuvé (uZ gaminimo / drenaZo zonos riby), laboratorijos, Slapios patalpos, balkonai
terasos: maziausiai1,2 mm.

Keramines dangas galima klijuoti weber.xerm 852. Paskutinés operacijos metu dar Slapias weber.tec
827/827 S barstomas dziovintu kvarciniu sméliu (0,7-1,2 mm). Klijuoti ne anks&iau kaip po 24 valandy
po hidroizoliacijos jrengimo. Darbo ir dziovimo metu oro temperatdra negali biti Zzemesné kaip +10 °C ir
aukstesné kaip +30 °C.

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos
taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sglygos neatleidzia
vykdytojo nuo pareigos turéti reikiamq pasirengimq ir profesinés patirties.

Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia nedelsiant iSplauti vandeniu. Visus terSalus nuo
statybiniy elementy ir drabuziy reikia nedelsiant kruopsciai nuplauti Svariu vandeniu.

Saugoti akis ir odg, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsciai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis j gydytojqg.



