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Klijavimo

weber.therm 403
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PRALAIDUS VIDUJE 12
GARUI ELASTINGAS SUKIBIMAS SOREIE

Klijavimo misinys polistirolo plokStems

TECHNINIAI DUOMENYS

- klijavimo misSinys, skirtas Kklijuoti polistireno plokstes ant
Vandens poreikis  4,25-51 moro, betono ir pan. mineraliniy pavirdiy. Naudojamas

_— lengvose fasady Siltinimo sistemose, tokiose kaip weber MW
FOI10.

Sudetis Cementas, smélis,
poliemrinés medziagos * Atsparus vandeniui
* Maza vandens jgertis
_ * Atsparus SalCiui
Sluoksnio storis 2-10 mm * Laidus vandens garams
* Elastingas
Sukibimas po 28 su betonu >0,5 N/mm? = Vienalytis

pary = Naudotinas pastaty viduje ir iSoréje,
_— * Lengvaiir greitai uztepamas
= Atsparus vandeniui

Pagrindo paruosimas

PavirsSius turi bati tvirtas, lygus ir Svarus. Ant jo neturi boti

dulkiy, dazy, riebaly ir kity sukibimg mazinanciy neSvarumuy.

Pagrindas gali boti sausas arba drégnas, bet neslapias.

lpakavimas 25 kg popierinis maiSas  Seng, netvirtg, atSokusj tinkg reikia pasalinti. Pagrindg, kurio

_— didelis jgeriamumas, reikia nugruntuoti gruntu, tokiu kaip
weber SAD-54 arba weber PG221 maziausiai prie§ 12
valandy iki polistireno plok&¢iy klijavimo. Jei pavirSiaus
nelygumai néra didesni, kaip 20 mm, jie iSlyginami, tepant
vieng arba kelis klijy skiedinio weber. therm 403 sluoksnius.
Sausasis misinys weber.therm 403 (25 kg) supilamas j 4,25-
5,0 18vary, vésy vandenj ir iSmaiSomas iki vienalytés masés.
Maisyti elektriniu maisikliu. MaiSoma 3-4 minutes, kol
susidaro vientisa masé ir paliekama 10-15 min. brandinimui.
Prie$ naudojant, bdtina permaisyti. Nepilkite vandens
daugiau, nei rekomenduojama, nes tai sumazins skiedinio
atsparumg ir pagreitins susitraukima.

Atsparumas Salcivi  tinka naudoti lauko
sqglygomis




Darbo instrukcija

Klijuojant polistireno plokstes ant lygaus pavirSiaus skiedinys lygiu sluoksniu tepamas dantyta 10x12
olaistykle. Jeigu pavirSius nelygus, ant polistireno plokstés skiedinys tepamas visu perimetru palei
plokstes krastg, o viduryje uzdrebiami 3-6 skiedinio gumuléliai. Prie pagrindo turi bati priklijuota ne
maziau kaip 50% polistireno plokstés pavirsiaus. Klijais apteptos plokstes tolygiai prispaudziamos prie
pagrindo ir pataisomos iki reikalingos geometrineés padeties. Netinkamas klijuoti ekstruzinj polistireninj
putplastj (XPS).

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos
taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sglygos neatleidzia
vykdytojo nuo pareigos turéti reikiamqg pasirengimg ir profesinés patirties.

Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia nedelsiant iSplauti vandeniu. Visus tersalus nuo
statybiniy elementy ir drabuziy reikia nedelsiant kruopsciai nuplauti Svariu vandeniu.

Saugoti akis ir odg, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsciai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis j gydytojq.



