weber.vetonit MD 16

Grunto koncentratas
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& GERAS SUKIBIMAS PAGRINDO
EKOLOGISKAS GERASSUK eRIATNA VIDUE IR

TECHNINIAI DUOMENYS

ISeiga Zioreti sqnaudy Tai stireno akrilo polimeriné dispersija, kuri jsigeria |

. lentele pagrindg, suriSa jame esandias daleles ir tuo pagerina
Naudojimo +10 ... +25 °C. R . . . . . .

- s . iSlyginamyjy sluoksniy bei pagrindo sukibimg. Naudojama
temperatora Optimali +15 ... + 20 °C betonini | bet k .. K
Dziovimo laikas 2-4 valandos (23 °C, € orllruoms, . ?”QY‘? € on.o,w eram|n|0m§, ,Ov rpgns,

50% RH) mediniams bei plieniniams pavirSiams gruntuoti pries liejant
Sudétis Stireno akrilo grindy misinius.
polimeras
Sandéliavimas 12 mén. nuo
pagaminimo datos. * Pagerina misinio sukibimq su pagrindu
Transportuojamas ir * Sumazina oro burbuliuky susidarymg ant liejamo

laikomas teigiamoje

= pavirsiaus
temperatoroje.

*» Apsaugo liejamg misinj nuo staigaus perdziovimo

kavi 31,101 arba 20| . . .
lpakavimas ba'kelisar a = Gali boti naudojamas lauke (balkonai, terasos)
Produkto M1, ECl+

sertifikatas Pagrindo paruosimas

Pavirsius turi bUti tvirtas, Svarus, riebalai ar kitos sukibimg
mazinancdios medziagos turi bodti pasalintos, dulkes
kruopsSciai nusiurbtos. Pagrindo temperatira turi badti ne
zemesne kaip +10 °C.

Produkto paruosimas naudojimui

Grunto koncentratas weber.vetonit MD 16 yra skiedziamas
su vandeniu taip, kaip nurodyta sgnaudy lenteléje. MaiSymui
naudoti didelj ir Svary indq. Siekiant tiksliai pamatuoti
vandens ir grunto koncentrato proporcijas, reikéty naudoti
matavimo indus. Sumaisytas misinys Svelniais iSmaiSomas
rankiniu bodu.



Darbo instrukcija

Pagrindg gruntuota naudojant minkstqg Sepetj, kad gruntas jsigerty j pagrindo poras. Paruosta dispersija
taip pat gali boti purskiama, taciau vis tiek turi bati jtrinama Sepeciu | pagrindg. Negalima leisti
susidaryti grunto balutéms. Gruntuojamas sluoksnis turi i8dZi0ti kol susidarys skaidri plévelé (2-4 val.).
Sausi ir labai poréti pavirsiai turi boti gruntuojami du kartus. Dél netinkamo nugruntavimo gali skverbtis
oro burbuliukai j liejamy grindy misinio galutinj pavirsiy.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos
taisykliy. Pirmiau pateikti nurodymai dél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sglygos neatleidzia
vykdytojo nuo pareigos turéti reikiamq pasirengimq ir profesinés patirties.

Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia nedelsiant iSplauti vandeniu. Visus terSalus nuo
statybiniy elementy ir drabuziy reikia nedelsiant kruops€iai nuplauti Svariu vandeniu.

Saugoti akis ir odg, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsciai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis j gydytojq.

Pagrindas Skiesti vandeniu MD 16:vanduo  Sgnaudos (I/m?)  Sluoksniai
Betonas 13 0,10 1
Sausi poréti pavirsiai 15ir13 0,2-0,4 2
Akytas betonas 13 0,15 1
Marmuras, keramika, klinkeris 11 + sausas misinys 0,15 1
Vienalytis PVC 11 0,15 1
Tvirtas epoksidinis pavirsius 11 0,15 1
Medineés grindys, linoleumas 11 0,20 1
NerUdijantis plienas I:- (neskiesti vandeniu) 0,30 1

Prie$ sieny glaistymg/dazymg 1.9 - 1



