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Elastingi akriliniai dazai

Elastingi akriliniai dazai betono apsaugai

TECHNINIAI DUOMENYS

weber.tec 772 vienkomponenciai dazai akrilo dervos
pagrindu. Produktas atitinka SFS-EN 1504-2 standarto (2
dalis ,Betono pavirdiaus apsauga”) reikalavimus. Naudojama
kaip elastinga apsauginé ir dekoratyvine, naujy ir seny
Sudétis Akrilo dispersija betoniniy pagrindy danga. Dazai turi karbonizacijg
slopinantj poveikj, aukstg atsparumagq krituliams ir gerqg gary
_— pralaidumq. Tinka betoniniams fasadams, taip pat
infrastruktOrinivose statinivose, kurie veikiami pvz,
Sukibimo stipris > 0,8 MPa (EN 1542)
PO 28 pary

dinaminiy konstrukciniy apkrovy, terminiy susitraukimy ir
pléetimosi, agresyvaus anglies ir sieros dioksido, net prie
zemy temperatry atlaiko pagrindo trakius.

Savybeés

Kapiliariné <0,1kg/(m>2*h0.5) (SFS- - Gerai apsaugo betong nuo dréegmes ir anglies dioksido
vandens EN 13057) isiskverbimo

absorbcija - Létina betono karbonizacijq ir plieno

- Labai laidus garams

CO. difuzijos Sd>50m/300 pm - Didelis sukibimas su pagrindu
koeficientas - Ypaé tinkamas pavirSiams turintiems stipry lietaus
_ operag/em b
Blizgesys Matinis - Atsparus at$iaurioms oro sglygoms ir nedvarumams
_— « Atparus jbrézimams ir jtrokimams
« Plati spalvy gama
Sandéliavimas maziausiai 12 ménesiy . Patvirtinta SILKO
nuo

pagaminimo datos min.
+10°C patalpoje. Negalima
uzsaldyti!



Nauji betoniniai pavirsiai kruops¢éiai nuvalomi nuo cemento liku€iy, dulkiy pvz., valant auksto slégio vandens
srove. Pazeisti betoniniai pavirsiai taisomi pagal ,weber” betono remonto instrukcijas. Poréti nauji pavirsiai
lyginami weber” REP 970 lyginamuoju skiediniu. Sméliasrove nuvalytas senas betono pagrindas néra
tinkamas pagrindas apsauginei dangai be papildomo pavirsiaus Iyginimo. ISlyginamasis skiedinys turi boti
iSdziovintas priklausomai nuo aplinkos sqlygy, mMaziausiai 1 diena prie$ dazymaq. Svarbu kad weber.tec 772
elastingi akriliniai dazai sukibty su pagrindu ir galéty suformuoti vienodq, apsaugine plévele. Tinka to paties
pagrindo dazy perdazymui, jei yra gerai sukibe su pagrindu.

Pagrindas turi bOti nepazeistas, jgeriantis ir sausas. Sukibimo stiprumas maziausiai 1,0 MPa.

Darbo instrukcija

Aplinkos ir pagrindo temperatOra turi bUti bent +8°-+30°C ir 3°C virs rasos tasko. Santykinis drégnumas turéety
boti mazesnis nei 85%. Dazus pries dazant reikia kruopsciai iSmaisyti.

Dazymo darbai dazniausiai atliekami dviem sluoksniais voleliu, teptuku ar dazy purkstuvu. Pirmo sluoksnio
dazymui praskieskite 10% vandens (pvz., 1,5 | vandens / 15 litry dazy. Antrasis sluoksnis dazomas neskiestas,
ne anksciau kaip 4 valandos po pirmo sluoksnio. Tinka purskiant, pvz. ,Hubner A4" vakuuminiu auksto slégio
purkstuvu: apie 160 bary, purkstukas 0,63 mm, antgalio kampas 40°.

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darby saugos bei higienos taisykliy.
Pirmiau pateikti nurodymai deél darby atlikimo ir gaminio naudojimo sqglygos neatleidzia vykdytojo nuo
pareigos turéti reikiamqg pasirengimgq ir profesinés patirties.

Naudotus jrankius ir indus baigus darbg reikia nedelsiant iSplauti vandeniu. Visus terSalus nuo statybiniy
elementy ir drabuziy reikia nedelsiant kruopsciai nuplauti Svariu vandeniu.

Saugoti akis ir odg, jeigu skiedinio patekty j akis, kruopsciai iSplauti Svariu vandeniu ir kreiptis j gydytojg.



